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Gummistahldichtungen haben in der Dichtungstechnik einen festen Anwendungsbereich
gefunden. Sie werden Uberall dort eingesetzt wo eine niedrige Leckrate sowie geringe
Verschraubungskrafte gefordert sind.

Der Stahlstutzring verhindertdas ausblasen der Dichtung und erhéhtdie Stabilitat, sodass eine
unproblematische Handhabung maoglich ist, selbst bei schwierigsten Montagebedingungen.
Der Dichtungswerkstoff Gummi gewahrleistet eine sichere Abdichtung durch seine sehr gute
Anpassungsfahigkeit an die Dichtungsflache.

Die Gummistahldichtung gibt es in verschiedenen Formen und Werkstoffen.

Als Standard Werkstoff wird NBR im Gas- und Trinkwasserbereich eingesetzt. Fir die
Anwendung im Abwasserbereich sowie flr eine gute Chemikalienbestandigkeit empfehlen
wir EPDM als Werkstoff. AuRerdem besitzt die EPDM-Qualitat gute Ozon-, Alterungs- und
Witterungsbestandigkeit. Fur die Stahleinlage wird als Standard St37 verwendet.

Gummistahldichtungen in der Universellen Form haben wir in NBR und EPDM ab Lager
lieferbar. Weitere Werkstoffe und GroRen nennen wir Ihnen auf Anfrage.




Produktkatalog

Rieck o

3.2.3 Gummi Stahl Dichtungen

[ EPDM und NBR Dichtungen ]

Werkstoffe:
Werkstoff NR NBR EPDM CSM Viton
(Naturkautschuk) (Acrylnitril- (Ethylen — Hypalon — FKM (Fluor
Butadien- Propylen Dien | (chlorsulfoniertes | Kautschuk)
Kautschuk) Monomer Polyathylen)
Kautschuk)
Einsatz- Wasser, Gas und Trinkwasser/ in der im Bereich der
bereich Kreislaufwasser, Trinkwasser Frei nach KTW | chemischen Chemie
verdinnte Laugen D1/D2, 1.3.31 Industrie
max. 50% des BGA fur
Trinkwasser
Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz / grau
Hirte DIN 53479, Shore DIN 53505, DIN 53505, DIN 53505, DIN 53505,
A 60-80 +/-5 Shore A70 Shore A70 Shore A70 +/-5 | Shore A75 +/-5
+/-5 +/-5
Dichte DIN 53479, g/cm?® DIN 53479, DIN 53479, DIN 53479, DIN 53479,
1.384 g/cm® 1.196 g/cm®1.120 g/cm?® 1.340 g/cm?® 1.880
Temperatur | ¢ +80 °C, ca. +100 °C, ca. +100 °C, ca. +80 °C ca. +200 °C
kurzzeitig bis +90 kurzzeitig bis kurzzeitig bis
°C +130 °C +130 °C
Priifzeugnis Werkzeugnis- DIN/DVGW, KTW- Werkzeugnis- Werkzeugnis-
Pruflabor KTW Empfehlung Pruflabor Pruflabor
Empfehlung

Bei Fragen zur Medienbestandigkeit nehmen Sie bei Bedarf die Beratung von VTE Industrietechnik GmbH

in Anspruch.

Gummi Stahl Dichtungen

nach DIN EN 1514-1, Form IBC

Die Dichtung besteht aus elastomerem Kautschuk in diversen Qualitaten — jeweils mit einvulkanisiertem Stahlring.

Bestellbeispiel:

G-ST NBR DIN EN 1514-1, Form IBC

DN 300 PN 10
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3.2.3 Gummi Stahl Dichtungen

[ EPDM und NBR Dichtungen ]

Kennmalfie in der Maltabelle:
d1=Innendurchmesser

-
d2=Aufllendurchmesser ‘
d3=Dichtungsdicke s

dy

Lo

DN s d, d,
6 10 16 25 40 PN

5 4 2 — 51 51 51 5
20 4 2 — 61 61 61 61
2% 4 H = @ o A 7
2 4 4 % & 82 @ &
0 4 49 - 2 2 %2 @*
50 4 61 % 107 107 107 107
65 4 77 116 127 127 127 127
80 4 & — 42 142 142 142
w00 5 115 152 162 162 168 168
125 5 i 182 192 192 194 1%
150 5 169 207 218 218 224 24
200 6 220 262 273 273 284 290
250 6 273 317 328 329 30 3%
00 6 324 373 378 364 400 417
350 7 356 423 438 444 457 474
00 7 407 475 489 49 514 546
50 7 458 = 598 = = =
500 7 508 578 594 617 64 -
600 7 610 679 695 734 731 747
700 8 712 784 810 604 833 -
800 8 813 890 917 911 942 -
w0 8 915 990 1017 1011 1042 -
000 8 1016 1090 1124 1128 11564 -
1100 8 1120 — = 1228 1254 -
1200 8 1220 1307 1341 1342 1364 -
400 8 1420 1524 1548 1542 1578 -
1600 8 1620 1724 1772 1764 1798 -
1800 8 1620 1931 1972 1964 2000 -
2000 8 2020 2138 2182 2166 2230 -




